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subProg. process description subProg. process norm subProg. organization document expiry date 
(year/month/day)

limitations note

115 ALI-SYSTEMS SRL SP ND 1 BRASATURA FORTE 1 UNI EN 13134:2002 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP159 220216 -- --
120 AQM Srl BS IT01746710175 1 Ispezione Magnetica 1 ASTM-E-1444 / E1444M_Rev.16e1 1 ACCREDIA 0095L_Rev.04 230326

1 Ossidazione Anodica Solforica 1 OTO-RS-3_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP027 220209 -- --
1 Ossidazione Anodica Solforica 2 MIL-A-8625_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP027 220209 -- --

170 ARGOS SPA MI  IT05074180158 1 NICHELATURA CHIMICA 1 OTO-RS-12_Rev.E 1 LEONARDO SDI 2018/QFORN/DQP050 210916 -- --

200 A.T.  ADVANCED TECHNOLOGY s.r.l MI IT12561310157 1 Riporto con polveri auto-disossidanti Eutalloy 1 IND049-T Rev. 00  1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP060 210519 -- --
210 ATS Srl TO  IT07531930019 1 Zinco Nichel elettrolitico 1 OTO-RS-10_Rev.D 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP047 220504 -- --

1 HEAT TREATMENT OF ALUMINIUM ALLOYS; 1 AMS-2750_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT15/0282/00 230124 -- --
2 HEAT TREATMENT OF STEEL ALLOYS; 1 AMS-2750_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT12/0480/01 240413 -- --
3 LIQUID PENETRANT INSPECTION; 1 ASTM-E-1417 / E1417M_Rev.16 1 LEONARDO ELI IT15/0281/00 230129 -- --
4 ULTRASONIC AND BOND TEST; 1 AMS-STD-2154_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT15/0283/00 230129 -- --
1 Ispezione con Liquidi Penetranti 1 AWPS-006X_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT12/0410/03 220925 -- --
1 Ispezione con Liquidi Penetranti 2 AMS-2644_Rev.F 1 LEONARDO ELI IT12/0410/03 220925 -- --
1 Ispezione con Liquidi Penetranti 3 AWPS-009X_Rev.I 1 LEONARDO ELI IT12/0410/03 220925 -- --
1 Ispezione con Liquidi Penetranti 4 BPS-4089_Rev.M 1 LEONARDO ELI IT12/0410/03 220925 -- --
1 Ispezione con Liquidi Penetranti 5 ASTM-E-1417 / E1417M_Rev.16 1 LEONARDO ELI IT12/0410/03 220925 -- --
2 Ispezione con Metodi Magnetici 1 AWPS-003X_Rev.C 1 LEONARDO ELI IT12/0409/02 221219 -- --
2 Ispezione con Metodi Magnetici 2 BPS-4075_Rev.K 1 LEONARDO ELI IT12/0409/02 221219 -- --
2 Ispezione con Metodi Magnetici 3 ASTM-E-1444 / E1444M_Rev.16e1 1 LEONARDO ELI IT12/0409/02 221219 -- --
2 Ispezione con Metodi Magnetici 4 AMS-2641_Rev.C 1 LEONARDO ELI IT12/0409/02 221219 -- --
2 Ispezione con Metodi Magnetici 5 AMS-3044_Rev.F 1 LEONARDO ELI IT12/0409/02 221219 -- --
2 Ispezione con Metodi Magnetici 6 AWPS-009X_Rev.I 1 LEONARDO ELI IT12/0409/02 221219 -- --
1 Ossidazione Anodica Cromica 1 AWPS-003T_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT13/0186/06 221231 -- --

1 Ossidazione Anodica Cromica 2 BPS-4001_Rev.O 1 LEONARDO ELI IT13/0186/06 221231 -- --
1 Ossidazione Anodica Cromica 3 BAC-5019_Rev.U 1 LEONARDO ELI IT13/0186/06 221231 -- --
1 Ossidazione Anodica Cromica 4 MIL-A-8625_Rev.F 1 LEONARDO ELI IT13/0186/06 221231 -- --
5 Trattamento termico delle Leghe di Alluminio 1 STA-100-81-38_Rev.C 1 LEONARDO ELI IT13/0151/04 220430 -- --
5 Trattamento termico delle Leghe di Alluminio 2 AWPS-001Q_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT13/0151/04 220430 -- --
5 Trattamento termico delle Leghe di Alluminio 3 AMS-2750_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT13/0151/04 220430 -- --
5 Trattamento termico delle Leghe di Alluminio 4 AWPS-006T_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT13/0151/04 220430 -- --
5 Trattamento termico delle Leghe di Alluminio 5 BPS-4139_Rev.P 1 LEONARDO ELI IT13/0020/03 220531 -- --
5 Trattamento termico delle Leghe di Alluminio 6 BAC-5602_Rev.AF 1 LEONARDO ELI IT13/0020/03 220531 -- --
5 Trattamento termico delle Leghe di Alluminio 7 SS-8043 1 LEONARDO ELI IT13/0020/03 220531 -- --
1 COMPOSITI 1 AWPS 003K; NTA 75762 1 NADCAP 14717196609 211031 -- --
2 VERNICIATURA A SPRUZZO 2 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP182 230211 verniciatura di manufatti in 

composito di propria 
progettazione e/o produzione

--

235 BARETTO FRANCESCO SPA GE  IT00273520106 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP144 210919 -- --
1 Trattamento Termico Acciai (Tempra a Induzione) 1 OTO-TT-01_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP179 221012 -- --
1 Trattamento Termico Acciai (Tempra a Induzione) 2 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP179 221012 -- --

257 82288W 1 Nitro-Carburazione in bagno di Sali 1 SAE-AMS-2753_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP066 230716 Per ogni pn il fornitore deve 
sottoporre a Leonardo SDI il 
relativo ciclo di processo. Ogni 
fornitura deve essere 
accompagnata da test report con 
relativo provino pilota

--

2 Tempra Isotermica 1 OTO-TT-01_Rev.02      1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP128 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

3 Distensione e ricottura in Aria 1 OTO-TT-01_Rev.02     1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP129 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

4 Carbocementazione e Carbonitrurazione con spegnimento in Olio 1 OTO-TT-01_Rev.02     1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP130 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--
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4 Carbocementazione e Carbonitrurazione con spegnimento in Olio 2 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP130 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

5 Carbocementazione e Carbonitrurazione con spegnimento in Sale 1 OTO-TT-01_Rev.02      1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP131 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

5 Carbocementazione e Carbonitrurazione con spegnimento in Sale 2 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP131 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

6 Sottoraffreddamento 1 OTO-TT-01_Rev.02     1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP132 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

7 Tempra, Rinvenimento e Normalizzazione in atmosfera protetta 1 OTO-TT-01_Rev.02        1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP133 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

8 Ricottura, tempra, rinvenimento e normalizzazione in forni sottovuoto 1 OTO-TT-01_Rev.02      1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP134 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

9 Nitrurazione gassosa 1 OTO-TT-01_Rev.02     1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP135 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

9 Nitrurazione gassosa 2 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP135 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

10 Nitrurazione ionica 1 OTO-TT-01_Rev.02     1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP136 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

10 Nitrurazione ionica 2 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP136 230716 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP127 210526 -- Il fornitore è autorizzato ad eseguire e 
certificare controllo visivo e liquidi 
penetranti relativamente alle saldature 
da lui eseguite

2 Riporto di Bronzo 1 UNI EN ISO 15614-7:2020 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP183 230215 -- Il fornitore è autorizzato ad eseguire e 
certificare controllo visivo e liquidi 
penetranti relativamente alle saldature 
da lui eseguite

1 Ispezione Ultrasonora e Bond Test 1 AMS-STD-2154_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT12/0422/02 230314 -- --
1 Ispezione Ultrasonora e Bond Test 2 BPS-4399_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT12/0422/02 230314 -- --
1 Ispezione Ultrasonora e Bond Test 3 BSS-7052_Rev.C 1 LEONARDO ELI IT12/0422/02 230314 -- --
1 Ispezione Ultrasonora e Bond Test 4 BAC-5439_Rev.J 1 LEONARDO ELI IT12/0422/02 230314 -- --
1 Fosfatazione Zn e Mn 1 MIL-DTL-16232_Rev.G 1 LEONARDO SDI 2018/QFORN/DQP048 220320 -- --
1 Fosfatazione Zn e Mn 2 TT-C-490_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2018/QFORN/DQP048 220320 -- --
1 Fosfatazione Zn e Mn 3 OTO-RS-01_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2018/QFORN/DQP048 220320 -- --
1 Nitrurazione Gassosa 1 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP140 210917 -- --
1 Nitrurazione Gassosa 2 UNI-5478_Rev-1999 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP140 210917 -- --
1 Nitrurazione Gassosa 3 UNI 10931:2001 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP140 210917 -- --
2 Cementazione e tempra 1 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP141 210917 -- --
2 Cementazione e tempra 2 UNI-5381_Rev.1999 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP141 210917 -- --
3 Bonifica Acciai 1 OTO-TT-01_Rev.02            1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP142 210917 -- --

280 CAVICCHIOLI VENIO FI IT05393390488 1 Cromatura Dura Acciai 1 OTO-RS-8_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP139 220916 -- --
1 Conversione alluminio esente cromo. Surtec 650 1 OTO-RS-04_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP165 230407 -- --
1 Conversione alluminio esente cromo. Surtec 650 2 MIL-DTL-5541_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP165 230407 -- --
2 Passivazione Acciai Inox 1 OTO-RS-6_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP171 230407 -- --
3 Ossidazione Anodica Solforica 1 OTO-RS-3_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP172 230407 -- --
3 Ossidazione Anodica Solforica 2 MIL-A-8625_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP172 230407 -- --
4 NICHELATURA CHIMICA 1 OTO-RS-12_Rev.E 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP173 230407 -- --
5 CROMATAZIONE MAGNESIO 1 ST01910070 Rev.A1 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP174 230407 -- --
5 STAGNATURA ELETTROLITICA 1 MIL-T-10727_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP175 230407 -- --

285 CIEMMEBI S.r.l

TO

11981 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP063 221102 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo visivo, Magnetoscopico e 
liquidi penetranti relativamente alle 
saldature da lui eseguite

290 COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL

RM

IT06876561009 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP170 210717 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo visivo e liquidi penetranti e 
magnetoscopico relativamente alle 
saldature da lui eseguite

1 Ispezione con Liquidi Penetranti 1 AWPS-006X_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT12/0380/04 210731 -- --
1 Ispezione con Liquidi Penetranti 2 AWPS-009X_Rev.I 1 LEONARDO ELI IT12/0380/04 210731 -- --

335 CROMOTECNICA FIDA RA 11845 1 Cromatura Dura Acciai 1 OTO-RS-8_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP069 221213 -- --
1 Trattamento Termico Leghe di Alluminio 1 AWPS-006T_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT12/0081/03 220430 -- --
1 Trattamento Termico Leghe di Alluminio 2 AWPS-001Q_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT12/0081/03 220430 -- --
2 Ispezione Liquidi Penetranti 1 AWPS-006X_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT12/0086/03 220430 -- --
2 Ispezione Liquidi Penetranti 2 ASTM-E-1417 / E1417M_Rev.16 1 LEONARDO ELI IT12/0086/03 220430 -- --
3 Ispezione Magnetica 1 ASTM-E-1444 / E1444M_Rev.16e1 1 LEONARDO ELI IT12/0309/02 240124 -- --
3 Ispezione Magnetica 2 AWPS-003X_Rev.C 1 LEONARDO ELI IT12/0309/03 240124 -- --
4 Saldatura a punti 1 AWS-D17-1/D17.1M_Rev.2017 1 LEONARDO ELI IT13/0173/03 240228 -- --
4 Saldatura a punti 2 STA-100-81-15_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT13/0173/03 240228 -- --
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5 Saldatura a punti 1 STA-100-81-15_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT13/0183/03 220430 -- --
5 Saldatura a punti 2 STA-100-81-13_Rev.D 1 LEONARDO ELI IT13/0183/03 220430 -- --
6 Saldatura a punti 1 STA-100-81-15_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT13/0185/03 220430 -- --
6 Saldatura a punti 2 STA-100-81-13_Rev.D 1 LEONARDO ELI IT13/0185/03 220430 -- --
7 Saldatura a punti 1 AWS-D17-1/D17.1M_Rev.2017 1 LEONARDO ELI IT13/0353/01 220531 -- --
7 Saldatura a punti 2 STA-100-81-15_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT13/0353/01 220531 -- --
1 Cementazione e tempra in vuoto 1 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP152 211116 Il processo non può essere 

applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

2 Cementazione e tempra in olio 1 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP153 211116 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

3 Nitrurazione gassosa 1 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP154 211116 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

4 Tempra a Induzione e Laser 1 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP155 211116 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

5 Bonifica + Trattamento Criogenico 1 OTO-TT-01_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP156 211116 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

5 Bonifica + Trattamento Criogenico 2 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP156 211116 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

1 LIQUIDI PENETRANTI 1 ASTM-E-1417 / E1417M_Rev.16 1 ACCREDIA 1588 L 240517 -- --

2 ISPEZIONE CON ULTRASUONI 1 UNI EN ISO 17640:2019 1 ACCREDIA 1588 L 240517 -- --

3 ISPEZIONE RADIOGRAFICA 1 UNI EN ISO 17636-1:2013 1 ACCREDIA 1588 L 240517 -- --

4 ISPEZIONE CON METODI MAGNETICI 1 PS-01_Rev.03 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP181 230208 -- --

4 ISPEZIONE CON METODI MAGNETICI 2 OTO-CO-02_Rev.04 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP181 230208 -- --

4 ISPEZIONE CON METODI MAGNETICI 3 ASTM-E-1444 / E1444M_Rev.16e1 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP181 230208 -- --

1 Ossidazione Anodica Dura 1 MIL-A-8625_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP076 211221 -- --
1 Ossidazione Anodica Dura 2 UNI-EN-7796_Rev.2010 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP076 211221 -- --
1 Ossidazione Anodica Dura 3 OTO-RS-13_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP076 211221 -- --
2 Ossidazione Anodica Solforica 1 ISO-7599_Rev.2010 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP123 211221 -- --
2 Ossidazione Anodica Solforica 2 OTO-RS-03_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP123 211221 -- --
2 Ossidazione Anodica Solforica 3 MIL-A-8625_Rev.F Type II 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP123 211221 -- --

360 EFFENNE

VR

ND 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP110 211010 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo magnetoscopico, liquidi 
penetranti, visual test, radiografico e 
ultrasuoni sulle saldature da lui eseguite

361 EMI

SP

IT01379130113 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP190 230705 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
visual test sulle saldature da lui eseguite

362 EMMEBI PV IT IT820330181 1 NICHELATURA CHIMICA 1 OTO-RS-12_Rev.E 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP143 211008 -- --

364 ESAMETAL 

VR

IT02887370233  1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP097 210523 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo con e liquidi penetranti e visual 
test sulle saldature da lui eseguite

1 NICHELATURA CHIMICA 1 AMS 2404-J 1 NADCAP Cert. Number 10456194541 220822 -- --

2 NICHELATURA CHIMICA 2 MIL C 26074-E 1 NADCAP Cert. Number 10456194541 220822 -- --

1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP057 230324 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo con VT, PT, MT, UT 

2 VERNICIATURA A  SPRUZZO DI ATTREZZATURE (VEDI NOTE) 2 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP169 211215 IL FORNITORE E' AUTORIZZATO 
AD ESEGUIRE VERNICIATURE 
ESCLUSIVAMENTE DI 
ATTREZZATURE DESTINATE 
ALLA PRODUZIONE.

LA PRESENTE QUALIFICA E' DA 
INTENDERSI ESCLUSIVAMENTE AD USO
INTERNO. IL FORNITORE NON PUO' 
ESGUIRE VERNICIATURE CONTO TERZI.

371 F.LLI BIGARAN SRL

AL

IT01711310068 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP189 230615 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo magnetoscopico, liquidi 
penetranti, visual test e ultrasuoni sulle 
saldature da lui eseguite

372 F,LLI GUERRERO RM PI  IT03581881004 1 VERNICIATURA A SPRUZZO 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP100 230607 -- --
1 Ispezione Magnetica 1 AWPS-003X_Rev.C 1 NADCAP IT15/0121/03 211031 -- --
1 Ispezione Magnetica 2 ASTM-E-1444 / E1444M_Rev.16e1 1 NADCAP IT15/0121/03 211031 -- --

366 F.lli Angelini Sud S.R.L

NA

IT01239111212

CTS

FUCINE UMBRE

339 CTB-Trattamenti Termici

MO

370 F.LLI BERTONI SRL

SP

 IT01331880367

DUROX s.rl345 IT00192790301

343

SP

IT00715110110

81522F

IT00275620110

UD

390
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2 Ispezione Ultrasonora e Bond Test 1 AWPS-009X_Rev.I 1 LEONARDO ELI IT15/0253/02 230521 -- --
2 Ispezione Ultrasonora e Bond Test 2 AWPS-001X_Rev.C 1 LEONARDO ELI IT15/0253/02 230521 -- --
2 Ispezione Ultrasonora e Bond Test 3 AMS-STD-2154_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT15/0253/02 230521 -- --
1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-15609-1_Rev.2006  1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP064 221117

1 SALDATURA 2 UNI-EN-ISO-15614-1_Rev.2012 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP064 221117

1 SALDATURA 3 UNI-EN-ISO-15614-2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP064 221117

1 SULPHURIC ACID ANODIZING FOR ALUMINIUM; 1 MIL-A-8625_Rev.F 1 LEONARDO ELI IT13/0323/02 230131 -- --
2 Ispezione con Liquidi Penetranti 1 AWPS-006X_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT14/0386/02 211116 -- --
2 Ispezione con Liquidi Penetranti 2 ASTM-E-1417 / E1417M_Rev.16 1 LEONARDO ELI IT14/0386/02 211116 -- --
2 Ispezione con Liquidi Penetranti 3 AWPS-009X_Rev.I 1 LEONARDO ELI IT14/0386/02 211116 -- --
3 Zinco Nichel elettrolitico 1 AMS-2404_Rev.H 1 LEONARDO ELI IT12/0452/02 220705
3 Zinco Nichel elettrolitico 2 AMS-2750_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT12/0452/02 220705 -- --
1 Ossidazione Anodica Solforica 1 MIL-A-8625_Rev.F 1 LEONARDO ELI IT13/0304/02 211130 -- --
2 Ispezione con Liquidi Penetranti 1 ASTM-E-1417 / E1417M_Rev.16 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP079 230301 -- --
3 Verniciatura 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP080 230306 -- --
4 Passivazione Acciai Inox 1 AMS-2700_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP081 230303 -- --
4 Passivazione Acciai Inox 2 OTO-RS-6_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP081 230303 -- --
5 Ossidazione Anodica Dura 1 OTO-RS-13_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP091 230426 -- --
6 Conversione Cromica Leghe di Alluminio (Alodine 1200) 1 OTO-RS-04_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP092 230426 -- --
7 Ossidazione Anodica Solforica 1 OTO-RS-03_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP093 230426 -- --
8 Ossidazione Anodica Cromica 1 OTO-RS-02_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP094 230426 -- --
9 Inert Gas Tungsten Arc Welding 1 STA-110-W-0052_Rev.B 2 LEONARDO ELI IT13/0315/02 221031 Limitatamente al decapaggio

dell'alluminio e sue leghe in
preparazione alla saldatura T.I.G.

--

1 Ossidazione Anodica Dura 1 SN5260001 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP120 221210 -- --
1 Ossidazione Anodica Dura 2 OTO-RS-13_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP120 221210 -- --
1 Ossidazione Anodica Dura 3 MIL-A-8625_Rev.A Type III 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP120 221210 -- --
2 Ossidazione anodica solforica 1 OTO-RS-3_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP149 211020 -- --
2 Ossidazione anodica solforica 2 UNI-7796_Rev.2010 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP149 211020 -- --
3 NICHELATURA CHIMICA 1 AMS-2404_Rev.H 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP150 211020 -- --
3 NICHELATURA CHIMICA 2 OTO-RS-12_Rev.E 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP150 211020 -- --
4 CROMATAZIONE ALLUMINIO 1 OTO-RS-04_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP165 220415 -- --
4 CROMATAZIONE ALLUMINIO 2 MIL-DTL-5541_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP165 220415 -- --
5 PASSIVAZIONE ACCIAI INOX 1 OTO-RS-6_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP176 220415 -- --
5 PASSIVAZIONE ACCIAI INOX 2 AMS-2700-Rev_E 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP176 220415 -- --
6 Zinco Nichel elettrolitico 1 OTO-RS-10_Rev.D 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP151 211020 -- --
6 Zinco Nichel elettrolitico 2 UNI-EN-10271_Rev.2000 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP151 211020 -- --
6 Zinco Nichel elettrolitico 3 DIN-50979_Rev.2018 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP151 211020 -- --

415 GALVANICA NOBILI MO IT00344190368 1 Cromatura Dura Acciai 1 OTO-RS-8_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP078 230224 -- --
422 GALVANOTECHNIK BS 83237K 1 Cromatura Dura Acciai 1 OTO-RS-08_Rev,A 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP073 221216 -- --

1 VERNICIATURA 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP164 220405 -- --
2 CROMATAZIONE TRIVALENTE ALLUMINIO E SUE LEGHE 1 OTO-RS-04_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP126 220405 -- --
2 CROMATAZIONE TRIVALENTE ALLUMINIO E SUE LEGHE 2 MIL-DTL-5541_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP126 220405 -- --
1 ISPEZIONE MAGNETOSCOPICA 1 UNI EN ISO 17638:2016 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP178 221007
1 ISPEZIONE MAGNETOSCOPICA 2 OTO-CO-02_Rev-03 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP178 221007
1 ISPEZIONE MAGNETOSCOPICA 3 UNI EN ISO 9712:2012 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP178 221007
1 METALLIZZAZIONE A CALDO - riporto con polveri autodisossidanti Eutalloy 1 IND049-T Rev. 00  1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP138 210915 -- --
2 Riporto Di Bronzo con  IL Procedimento MIG 1 UNI EN ISO 15614-8:2016 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP184 230221 -- --
3 Riporto a freddo con tecnologia DS8000 1 UNI EN ISO 15614-9:2016 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP185 230221 -- --

435 GSB Galvano Tecnica BO IT0389190372 1 Zinco Nichel elettrolitico 1 OTO-RS-10_Rev.D 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP038 210916 -- --
1 Verniciatura a Spruzzo 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP044 220228 -- --
2 Verniciatura a Polveri 1 OTO-VE-10_Rev.00 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP068 221130 -- --
1 Ispezione Radiografica 1 MIL-STD-1895-2T_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP166 211209 -- --
2 Ispezione Radiografica 2 UNI EN ISO 17636-1:2013 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP166 211209 -- --

455 KER-PULVER SRL BG ND 1 Verniciatura a Polveri 1 OTO-VE-10_Rev.00 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP186 230321 -- --
1 Ossidazione Anodica Dura 1 MIL-A-8625_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP118 220918 -- --
1 Ossidazione Anodica Dura 2 UNI-EN-7796_Rev.2010 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP118 220918 -- --
1 Ossidazione Anodica Dura 3 OTO-RS-13_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP118 220918 -- --
2 Ossidazione Anodica Naturale 1 UNI EN ISO 7599:2018 2 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP125 230403 -- --
2 Ossidazione Anodica Naturale 2 OTO-RS-03_Rev.A 2 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP125 230403 -- --
2 Ossidazione Anodica Naturale 3 MIL A 8625_Rev.F Type II 2 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP125 230403 -- --

470 LUZZINI FRANCO & C. S.A.S

SP

81592E 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP059 221027 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo con liquidi penetranti e visivo 
sulle saldature da lui eseguite

1 APPLICATION OF ADHESIVES AND CURING 1 AWP-S-003-K_Rev. 1 LEONARDO ELI IT16/0256/04 211207 -- --
1 APPLICATION OF ADHESIVES AND CURING 2 AWPS-001Q_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT16/0256/04 211207 -- --
1 VERNICIATURA 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP163 220219 Si rilascia qualifica del processo 

di verniciatura esclusivamente su 
prodotti facenti parte di revisioni 
di sistemi di difesa eseguite da 
MARCONI
INDUSTRIAL SERVICE S.p.A.

Per i CND MT e VT Marconi si avvarrà 
della ditta Centro Tecnologico Arti e 
Mestieri di Polesine (MN).
Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo con liquidi penetranti sulle 
saldature da lui eseguite.

2 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_3_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP075 220217 -- --
490 MAVI-MATIC S.R.L

PT

82895F 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP058 221027 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo con liquidi penetranti e visivo 
sulle saldature da lui eseguite

495 MAXITALIA SERVICE S:R:L

FI

 IT05177310488 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP180 221216 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo con liquidi penetranti, Visual 
test, Magnetoscopico e Ultrasuoni sulle 
saldature da lui eseguite

505 MENGONI Srl FI IT04503030480 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP158 210609 -- --

1 Zinco Nichel elettrolitico 1 UNI EN 10271 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP043 220212 -- --
1 Zinco Nichel elettrolitico 2 OTO-RS-10_Rev.D 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP043 220212 -- ‐‐
1 Lega Zinco Nichel elettrolitico 1 DIN-50979_Rev.2017-04 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP030 220214 -- --
1 Lega Zinco Nichel elettrolitico 2 UNI-EN-10271_Rev.2000 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP030 220214 -- --

VA

Il processo è applicabile alle sole 
forniture Gieffe Sistemi
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Il fornitore non può effettuare 
controlli conto terzi
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IT01413110493 

14690

I campi di validità delle qualificazioni 
sono valutati sulla base delle 
seguenti variabili essenziali 
registrate durante le prove di 
saldatura (Materiale base, 
caratteristiche geometriche dei 
giunti, tipo di giunto e tecnica di 
saldatura, posizione di saldatura, 
processo di saldatura e grado di 
automazione, metallo d'apporto e 
consumabili, tipo di corrente e 
apporto termico, temperatura di 
preriscaldo, post riscaldo, interpass 
e PWHT)

--
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1 Lega Zinco Nichel elettrolitico 3 OTO-RS-10_Rev.D 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP030 220214 -- --
1 Ispezione con Liquidi Penetranti 1 ASTM-E-1417 / E1417M_Rev.16 1 LEONARDO ELI IT15/0010/03 220331 -- --
2 BRUSH CADMIUM PLATING, ELECTODEPOSITED 1 STA-100-80-06_Rev.D 1 LEONARDO ELI IT15/0149/03 240331 -- --
2 BRUSH CADMIUM PLATING, ELECTODEPOSITED 2 BAC-5701_Rev.N 1 LEONARDO ELI IT15/0149/03 240331 -- --
2 BRUSH CADMIUM PLATING, ELECTODEPOSITED 3 BPS-4006_Rev.U 1 LEONARDO ELI IT15/0149/03 240331 -- --
3 Ispezione con Metodi Magnetici 1 AWPS-003X_Rev.C 1 LEONARDO ELI IT15/0164/03 211031 -- Il Sig. Vigliotti F. dispone qualifica III° Liv. 

ITANDTB metodo NDT-MT (riconoscimento 
AW-IT076 MT; non delibera parti)

3 Ispezione con Metodi Magnetici 2 ASTM-E-1444 / E1444M_Rev.16e1 1 LEONARDO ELI IT15/0164/03 211031 -- --
3 Ispezione con Metodi Magnetici 3 BPS-4075_Rev.K 1 LEONARDO ELI IT15/0164/03 211031 -- --
3 Ispezione con Metodi Magnetici 4 BAC-5424_Rev.U 1 LEONARDO ELI IT15/0164/03 211031 -- --
3 Ispezione con Metodi Magnetici 5 SS-8805 1 LEONARDO ELI IT15/0164/03 211031 -- --
3 Ispezione con Metodi Magnetici 6 BSS-7040_Rev.C 1 LEONARDO ELI IT15/0164/03 211031 -- --
1 Ossidazione anodica solforica 1 OTO-RS-3_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2019/DQP/031 211023 -- --
1 Ossidazione anodica solforica 2 UNI-7796_Rev.2010 1 LEONARDO SDI 2019/DQP/031 211023 -- --
2 Ossidazione anodica Dura 1 MIL-A-8625_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2019/DQP/012 211023 -- --
2 Ossidazione anodica Dura 2 UNI-EN-7796_Rev.2010 1 LEONARDO SDI 2019/DQP/012 211023 -- --
2 Ossidazione anodica Dura 3 OTO-RS-13_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2019/DQP/012 211023 -- --

560 NUOVA ETRA s.r.l.

MB

IT08285690155 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP074 231205 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo con liquidi penetranti e visivo 
solo sulle saldature da lui eseguite

1 VERNICIATURA 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP146 211009 IL FORNITORE NON PUO’ 
ESEGUIRE I PS ISCRITTI NEL 
PRESENTE DQP PER CONTO 
TERZI.

--

1 VERNICIATURA 2 OTO-VE-10_Rev.00 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP146 211009 IL FORNITORE NON PUO’ 
ESEGUIRE I PS ISCRITTI NEL 
PRESENTE DQP PER CONTO 
TERZI.

--

2 Trattamenti Termici Acciai (Bonifica/Normalizzazione/Ricottura) 1 OTO-TT-01_Rev.02       1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP145 211009 IL FORNITORE NON PUO’ 
ESEGUIRE I PS ISCRITTI NEL 
PRESENTE DQP PER CONTO 
TERZI.

--

3 Ispezione con Metodi Magnetici 1 OTO-CO-02_Rev.04 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP147 211009 IL FORNITORE NON PUO’ 
ESEGUIRE I PS ISCRITTI NEL 
PRESENTE DQP PER CONTO 
TERZI.

--

4 Fosfatazione Zn 1 OTO-RS-01_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP148 211009 IL FORNITORE NON PUO’ 
ESEGUIRE I PS ISCRITTI NEL 
PRESENTE DQP PER CONTO 
TERZI.

--

580 OLEOBI s.r.l.
BO

IT00592061204 1 VERNICIATURA 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP042 220327 Valida solo su produzioni OLEOBI --

1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP119 220928 Eccetto quanto riportato in 
ATTIVITA’ APPROVATE (DQP)

--

1 SALDATURA 2 UNI EN ISO 4063:141_Rev.2011 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP119 220928 Eccetto quanto riportato in 
ATTIVITA’ APPROVATE (DQP)

--

1 CHROMIC ACID ANODIZING 1 MIL-A-8625_Rev.F 1 LEONARDO ELI IT13/0065/04 210731 -- --
1 CHROMIC ACID ANODIZING 2 BAC-5019_Rev.U 1 LEONARDO ELI IT13/0065/04 210731 -- --
1 CHROMIC ACID ANODIZING 3 AWPS-003T_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT13/0065/04 210731 -- --
2 CHROMATE CONVERSION TREATMENT OF ALUMINIUM ALLOYS; 1 MIL-DTL-5541_Rev.F 1 LEONARDO ELI IT13/0064/03 210731 -- --
2 CHROMATE CONVERSION TREATMENT OF ALUMINIUM ALLOYS; 2 BAC-5719_Rev.AA 1 LEONARDO ELI IT13/0064/03 210731 -- --
2 CHROMATE CONVERSION TREATMENT OF ALUMINIUM ALLOYS; 3 BPS-4182_Rev. F 1 LEONARDO ELI IT13/0064/03 210731 -- --
2 CHROMATE CONVERSION TREATMENT OF ALUMINIUM ALLOYS; 4 AWPS-002T_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT13/0064/03 210731 -- --
3 PENETRANT INSPECTION 1 ASTM-E-1417 / E1417M_Rev.16 1 NADCAP Certificate Number: 5315184989 211031 -- --

4 WELDING TIG 1 MIL-STD-2219_Reav.A 1 NADCAP Certificate Number: 5315187037 220121 -- --

595 OMECA SNC
MS

IT00372460451 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_3_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP167 220226 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo con liquidi penetranti e visivo 
solo sulle saldature da lui eseguite

600 ORAL OFFICINA MECCANICA SRL
MO

IT00471020362 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_2_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP162 220123 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo con liquidi penetranti e visivo 
solo sulle saldature da lui eseguite

1 Ispezione Radiografica 1 AWPS-004X_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT12/0449/02 240228 -- --
1 Ispezione Radiografica 2 ASTM-E-1742M_Rev.12 1 LEONARDO ELI IT12/0449/02 240228 -- --
1 Ispezione Radiografica 3 BPS-4309_Rev.G 1 LEONARDO ELI IT12/0449/02 240228 -- --
2 Passivazione Acciai Inox 1 AMS-QQ-P-35_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT13/0192/03 210930 -- --
2 Passivazione Acciai Inox 2 AMS-2700_Rev.F 1 LEONARDO ELI IT13/0192/03 210930 -- --
3 EXTERNAL ROLLED THREAD 1 STA-100-84-45_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT12/0389/02 210903 Gli operatori sono autorizzati  alla 

saldatura solo sui gruppi di 
materiali per i quali risultano 
qualificati

--

4 Saldatura a punti 1 STA-100-81-15_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT12/0381/04 211004 -- --
4 Saldatura a punti 2 AWS-D17.2/D17.2M_Rev.2013 1 LEONARDO ELI IT12/0381/04 211004 -- --
4 Saldatura a punti 3 BPS-4115_Rev.F 1 LEONARDO ELI IT12/0381/04 211004 -- --
5 Ossidazione Anodica Cromica 1 MIL-A-8625_Rev.F 1 LEONARDO ELI IT13/0193/04 210930 -- --
1 Conversione alluminio esente cromo. Surtec 650 1 OTO-RS-04_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP111 220213 -- --
2 Ossidazione Anodica Dura 2 OTO-RS-13_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP112 220213 -- --
3 Ossidazione Anodica Solforica 3 OTO-RS-03_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP113 220213 -- --
1 Ossidazione Anodica all'Acido Solforico del Titanio e sue Leghe 1 EN-2808_Rev.1997 1 LEONARDO ELI IT13/0190/03 240430 -- --

1 Ossidazione Anodica all'Acido Solforico del Titanio e sue Leghe 2 DTD-942_Rev.1973 1 LEONARDO ELI IT13/0190/03 240430 -- --
2 Fosfatazione Zn e Mn 1 MIL-DTL-16232_Rev.G 1 LEONARDO ELI IT13/0321/02 231130 -- --
2 Fosfatazione Zn e Mn 2 AWPS-001Q_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT13/0321/02 231130 -- --
2 Fosfatazione Zn e Mn 3 AMS-2750_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT13/0321/02 231130 -- --
2 Fosfatazione Zn e Mn 4 STA-100-83-84_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT13/0321/02 231130 -- --

640 POGGIPOLLINI S.R.L

BO

IT00595781204 1 EXTERNAL ROLLED THREAD 1 STA-100-84-45_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT12/0201/04 240223 -- Rullatura filetti esterni per materiali 
GRUPPO 1 (acciai debolmente legati) e 
GRUPPO " (acciai inox) e GRUPPO 4 
(Titanio)

1 VERNICIATURA A SPRUZZO 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP168 220303 -- --
2 CRIMPATUTA CAVI ELETTRICI 1 IPC/WHMA-A-620D 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP177 220708 -- --
1 COATINGS DEPOSITIONS BY THERMAL SPRAY 1 AWPS001T_Rev.A 1 LEONARDO ELI T12/0163/05 240228 -- --

2 COATINGS DEPOSITIONS BY THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 1 AWPS001T_Rev.A 1 LEONARDO ELI T12/0163/05 240228 -- --
2 COATINGS DEPOSITIONS BY THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 2 BPS4463_Rev.B 1 LEONARDO ELI T12/0163/05 240228 -- --
2 COATINGS DEPOSITIONS BY THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 3 SS8491_Rev.9 1 LEONARDO ELI T12/0163/05 240228 -- --
2 COATINGS DEPOSITIONS BY THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 4 AMS2435_Rev.H 1 LEONARDO ELI T12/0163/05 240228 -- --

650 POWERFLEX SRL CE
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630
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665 PROTERM

BO

 PI 505861203 1 Trattamenti Termici Acciai (Cementazione e Tempra) 1 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP071 221214 NON PUO'ESEGUIRE PN DOVE 
RICHIAMATA PIROMETRIA AMS 
2750. OGNI LOTTO DI FORNITURA 
DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO 
DA DIAGRAMMA 
TEMPO/TEMPERATURA, TEST 
REPORT, CON PROVE 
EFFETTUATE SU PROVINO 
PILOTA, ANCH'ESSO DA 
ALLEGARE ALLA FORNITURA

--

1 VISUAL TEST 1 UNI EN ISO 9712:2012, 1 RINA CND/04/2010 220610 -- --
2 ISPEZIONE CON LIQUIDI PENETRANTI 1 UNI EN ISO 9712:2012, 1 RINA CND/04/2010 220610 -- --
3 ISPEZIONE CON METODI MAGNETICI 1 UNI EN ISO 9712:2012, 1 RINA CND/04/2010 220610 -- --
4 ISPEZIONE CON ULTRASUONI 1 UNI EN ISO 9712:2012, 1 RINA CND/04/2010 220610 -- --

675 RAIMBOW SRL FI ND 1 VERNICIATURA A SPRUZZO 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP157 221119 -- --
1 Passivazione Acciai Inox 1 OTO-RS-6_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP098 230526 -- --
1 Passivazione Acciai Inox 2 AMS-2700_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP098 230526 -- --
2 NICHELATURA CHIMICA 1 OTO-RS-12_Rev.E 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP121 230224 -- --
3 Cromatura Decorativa 1 OTO-RS-8.1_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP122 230224 -- --
4 Surtec 650 1 MIL-DTL-5541_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP099 230526 -- --
1 Ispezione Radiografica 1 AWPS-004X_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT12/0218/03 230131 -- --
1 Ispezione Radiografica 2 ASTM-E-1742M_Rev.12 1 LEONARDO ELI IT12/0218/03 230131 -- --
1 Ispezione Radiografica 3 ASTM-E-2104_Rev.15 1 LEONARDO ELI IT12/0218/03 230131 -- --
1 Ispezione con Metodi Magnetici 1 ASTM-E-1444 / E1444M_Rev.16e1 1 NADCAP cert.n°10888180102 220831 -- --
2 Trattamento Termico di precipitazione 1 MIL-H-6875_Rev.H 1 NADCAP cert.n°10888192886 220430 -- --
2 Trattamento Termico di precipitazione 2 AMS-2750_Rev.E 1 NADCAP cert.n°10888192886 220430 -- --
2 Trattamento Termico di precipitazione 3 AMS-2759/3_Rev.E 1 NADCAP cert.n°10888192886 220430 -- --
2 Trattamento Termico di precipitazione 4 AMS-2759/11_Rev.00 1 NADCAP cert.n°10888192886 220430 -- --
3 Passivazione Acciai Inox 1 OTO-RS-6_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP126 230417 -- --
3 Passivazione Acciai Inox 2 AMS-2700_Rev.F 1 NADCAP cert.n°10888198746 220531 -- --
4 Ispezione con Liquidi Penetranti Fluorescenti Tipo I 1 ASTM-E-1417 / E1417M_Rev.16 1 NADCAP cert.n°10888180102 220831 -- --
1 TRATTAMENTO TERMICO ACCIAI ( Cementazione-Nitrurazione-Tempra-Rinvenimento-

Distensione-Trattamento supplementare criogenico su acciaio 36 NiCrMo16)
1 OTO-TT-01_Rev.02       1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP072 220117 Il processo non può essere 

applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

OGNI LOTTO DI FORNITURA DEVE 
ESSERE ACCOMPAGNATO DA 
DIAGRAMMA TEMPO/TEMPERATURA, 
TEST REPORT, CON PROVE 
EFFETTUATE SU PROVINO PILOTA, 
ANCH'ESSO DA ALLEGARE ALLA 
FORNITURA

1 TRATTAMENTO TERMICO ACCIAI ( Cementazione-Nitrurazione-Tempra-Rinvenimento-
Distensione-Trattamento supplementare criogenico su acciaio 36 NiCrMo16)

2 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP072 220117 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

OGNI LOTTO DI FORNITURA DEVE 
ESSERE ACCOMPAGNATO DA 
DIAGRAMMA TEMPO/TEMPERATURA, 
TEST REPORT, CON PROVE 
EFFETTUATE SU PROVINO PILOTA, 
ANCH'ESSO DA ALLEGARE ALLA 
FORNITURA

2 TEMPRA LASER 1 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP032 220117 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

Per ogni part. il forn. deve sottoporre a 
QFORN Leonardo SDI. il relativo ciclo di 
processo

725 SURCROMO MI ND 1 Cromatura Dura Acciai 1 OTO-RS-8_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP070 221213 -- --
730 SYSTEM CAR PC 14994 1 Verniciatura a Spruzzo 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP055 221011 -- --

1 Ispezione con Liquidi Penetranti 1 ASTM-E-1417 / E1417M_Rev.16 1 NADCAP AC7114/1 Rev L 220228 -- --
2 Ispezione Radiografica-Tomografia 1 ASTM-E-1742M_Rev.12 1 NADCAP AC7114/4 Rev.K 220228 -- --

733 TECMEA
MO

PI 01520300367 1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_3_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP160 211211 -- Il fornitore è autorizzato a certificare 
controllo con liquidi penetranti e visivo 
solo sulle saldature da lui eseguite

738 TECNAVAN INTERIORS FR PI 02366690606 1 Verniciatura a Spruzzo 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP114 220308 -- --
1 NICHELATURA CHIMICA 1 AMS-2404_Rev.H 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP052 220720 -- --
2 NICHELATURA CHIMICA 2 OTO-RS-12_Rev.E 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP052 220720 -- --

750 TSM SRL
NO IT01391590039 1 Nitrurazione Gassosa 1 AMS-2759/6C_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP021 220407 -- --

1 Trattamento Termico Acciai (Tempra a Induzione) 1 AWPS-007T_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT15/0066/05 211002 Per ogni part. il forn. deve sottoporre 
ad AW il relativo ciclo di processo

--

1 Trattamento Termico Acciai (Tempra a Induzione) 2 BPS-4140_Rev.G 1 LEONARDO ELI IT15/0066/05 211002 Per ogni part. il forn. deve sottoporre 
ad AW il relativo ciclo di processo

--

1 Trattamento Termico Acciai (Tempra a Induzione) 3 AWPS-001Q_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT15/0066/05 211002 Per ogni part. il forn. deve sottoporre 
ad AW il relativo ciclo di processo

--

2 Tempra a Induzione e Laser 1 AMS-2750_Rev.E 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP014 230516 -- Per ogni part. il forn. deve sottoporre a  
Leonardo SDI. il relativo ciclo di processo

2 Tempra a Induzione e Laser 2 OTO-TT-01_Rev.02       1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP014 230516 -- Per ogni part. il forn. deve sottoporre a  
Leonardo SDI. il relativo ciclo di processo

2 Tempra a Induzione e Laser 3 OTO-TT-02_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP014 230516 -- Per ogni part. il forn. deve sottoporre a  
Leonardo SDI. il relativo ciclo di processo

3 Trattamento Termico Acciai (Rinvenimento e Distensione) 1 AWPS-007T_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT15/0173/05 211002 -- --

3 Trattamento Termico Acciai (Rinvenimento e Distensione) 2 AWPS-001Q_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT15/0173/05 211002 -- --

1 Trattamenti Termici Acciaio  (Tempra Induzione) 1 OTO-TT-01_Rev.02                               
OTO-TT-02_Rev.02

1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP077 221215 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

2 Bonifica Acciai 1 OTO-TT-01_Rev.02 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP188 230325 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

3 Nitrurazione Gassosa 1 OTO-TT-01_Rev.02                               
OTO-TT-02_Rev.02

1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP187 230325 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--

4 Cemantazione-Tempra 1 OTO-TT-01_Rev.02                               
OTO-TT-02_Rev.02

1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP116 230325 Il processo non può essere 
applicato a forniture dove 
richiesto il requisito per la 
pirometria secondo AMS  2750.

--
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1 Trattamento Termico Acciai (Normalizzazione e Tempra Acciai Basso Legati) 1 AWPS-007T_Rev.A 1 LEONARDO ELI IT12/0236/06 220930 Per acciaio inox 13-8Mo è 
consentita la sola fase di 
indurimento per precipitazione; 
L'utilizzo della cella di 
raffreddamento è consentita solo 
dopo solubilizzazione di parti in 
Acciaio 15-5PH e 17-4PH se la 
temperatura ambiente è superiore a 
26°C

--

1 Trattamento Termico Acciai (Normalizzazione e Tempra Acciai Basso Legati) 2 AWPS-001Q_Rev.B 1 LEONARDO ELI IT12/0236/06 220930 Per acciaio inox 13-8Mo è 
consentita la sola fase di 
indurimento per precipitazione; 
L'utilizzo della cella di 
raffreddamento è consentita solo 
dopo solubilizzazione di parti in 
Acciaio 15-5PH e 17-4PH se la 
temperatura ambiente è superiore a 
26°C

--

1 Trattamento Termico Acciai (Normalizzazione e Tempra Acciai Basso Legati) 3 AMS-2750_Rev.E 1 LEONARDO ELI IT12/0236/06 220930 Per acciaio inox 13-8Mo è 
consentita la sola fase di 
indurimento per precipitazione; 
L'utilizzo della cella di 
raffreddamento è consentita solo 
dopo solubilizzazione di parti in 
Acciaio 15-5PH e 17-4PH se la 
temperatura ambiente è superiore a 
26°C

--

788 TVS srl SP ND 1 Verniciatura a Spruzzo 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP161 211016 -- --

790 VACUUM MI IT02189850155 1 Nitrurazione Ionica 1 AMS-2759/8_Rev.A 1 LEONARDO SDI 2020/STQ/DQP006 220215 -- --
SP 1 Fosfatazione Zn e Mn 1 OTO-RS-01_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP039 210919 -- sito Follo (La Spezia)
SP 1 Fosfatazione Zn e Mn 2 MIL-DTL-16232_Rev.G 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP039 210919 -- sito Follo (La Spezia)
SP 1 Fosfatazione Zn e Mn 3 TT-C-490_Rev.F 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP039 210919 -- sito Follo (La Spezia)
SP 2 Passivazione Acciai Inox 1 OTO-RS-6_Rev.B 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP033 210919 -- sito Follo (La Spezia)
SP 3 Conversione alluminio esente cromo. Green Coat 1 OTO-RS-04_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP026 210710 -- sito Follo (La Spezia)
SP 4 Sandstrom 9A; Molycote 3400A 1 PS47_Rev.00 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP102 210710 -- sito Follo (La Spezia)
SP 4 Sandstrom 9A; Molycote 3400A 2 SAE-AS-5272_Rev.E 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP102 210710 -- sito Follo (La Spezia)
SP 5 Verniciatura a Spruzzo 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/029 210710 -- sito Follo (La Spezia)
BS 6 Sandstrom 9A; Molycote 3400A 1 PS47_Rev.00 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP024 220218 -- sito Brescia
BS 6 Sandstrom 9A; Molycote 3400A 2 SAE-AS-5272_Rev.E 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP024 220218 -- sito Brescia
BS 7 Verniciatura a Spruzzo 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP115 220222 -- sito Brescia
SP 8 Conversione alluminio esente cromo. Surtec 650 1 OTO-RS-04_Rev.C 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP103 210710 -- sito Follo (La Spezia)
SP 9 Verniciatura a Spruzzo 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2020/QFORN/DQP065 221110 -- sito La Spezia
LI 10 Verniciatura a Spruzzo 1 OTO-VE-0_Rev.S 1 LEONARDO SDI 2021/QFORN/DQP124 230328 -- sito Livorno

1 SALDATURA 1 UNI-EN-ISO-3834_3_Rev.2006 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP137 210915 Eccetto quanto riportato in 
ATTIVITA’ APPROVATE (DQP)

--

1 SALDATURA 2 UNI EN ISO 4063:131-135_Rev.2011 1 LEONARDO SDI 2019/QFORN/DQP137 210915 Eccetto quanto riportato in 
ATTIVITA’ APPROVATE (DQP)

--
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